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Zerthizisrungsstelle nach EU-Bauproduktenverordnung (Kenn-Nr.: 1535}

Uberwachungs- und Zer

tifizierungsstelle nach der Landesbauordnung (Kennziffer. SAC16)
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Ansrkennung im Freistaat Sachsen fur. Ksltrecyclingin situ gema® M KRC (Prifungsart 1,2.3. 4)
Kaltrecycling in plant gemaR SN TR KRC (Prdfungsart 1,2,3, 4)

Datum, 17.08.2015

Prifauftrag: Fremduberwachung gemal TL G SoB 04 / 07- Glteliberwachung von

Baustoffgemischen zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel nach den TL
SoB-StB 04 / Fassung 2007
Baustoffgemische FSS 0/32 — UF; und FSS 0/45 — UF;

Festgestein: Granodiorit

Herkunft: Steinbruch Kénigsbriick

Probenahme: Datum 29.07.2015
fur den Auftraggeber Herr Poller
fiir die Prufstelle Herr Klee

Entnahmebedingungen

leichter Nieselregen, 18 °C

Probe

FSS 0/32 — UFs

FSS 0/45 — UFs

Probemenge

80 kg

140 kg

Entnahmestelle

Vorratshalde

Vorratshalde

Dieser Prifbericht besteht einschlieRlich Deckblatt aus 5 Seiten. Prifberichte diirfen nur ungekiirzt wiedergegeben
werden. Eine Verbdffentlichung, auch auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Prifstelle.

Das Prifgut ist verbraucht.

Prifstellenleitung: Postanschrift:

Dipl.-Ing. A. Otto Technische Universitat Dresden

Dipl.-Geol. S. Martick Fakultét Bauingenieurwesen
Stralenbaulabor

Leitung Zert.-Stelle: 01062 Dresden

Dr.-Ing. M. Wolf

Anlieferungen:
Technische Universitat Dresden
StralRenbaulabor
Beyerbau, Sockelgeschoss
George-Bahr-Str. 1
01069 Dresden

Kontakt:
Tel.: 03 51/ 46 33 36 68
Fax: 0351/46 335577

strassenbaulabor@tu-dresden.de
www.strassenbau.tu-dresden.de
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A Allgemeine Angaben

Betriebsbeurteilung

Aufbereitungsanlagen/ | Sprenggut — Backen- und Prallbrecher — Siebmaschine — Halde —
Verladung Verladung mit Radlader

Kontrolle der Eigeniiberwachung in der WPK

Ort der WPK-Prifungen | Priflabor rabal / Dresden

Entsprechend TL G SoB | ja (keine Mangel)

Verfugbarkeit kurzfristig, in der Regel am Ubern&chsten Arbeitstag

Petrographie

Der Granodiorit zeigt eine weille bis hellgraue Farbung und ist durch Biotit dunkel interpunktiert. Das
holokristalline Gestein besitzt ein hypidiomorphes richtungslos korniges Geflige. Der Granodiorit ist
mittelkdrnig ausgebildet. In dem felsischen Mineralgemenge aus Feldspat- und Quarzkristallen sind mafische
Biotite eingeschiossen. Die Feldspate zeigen vorwiegend eine weilllich-hellgraue Férbung. Haufig kénnen
polysynthetische Verzwillingungen auf den Spaltflaichen beobachtet werden. Die grauen Quarze sind
durchsichtig bis durchscheinend. Der Biotit ist dunkelbraun bis schwarz ausgebildet. In sehr dinnen Blattchen
vorliegend ist er rehbraun. Der Biotit ist in einzelnen unregelmafig begrenzten Blattchen oder in schuppigen
Aggregaten im Gestein eingewachsen. Vereinzelt konnten Pyritminerale beobachtet werden. Auf Grund des
hohen Biotitanteils (> 10 Vol.-%) kann das Gestein als Biotit-Granodiorit angesprochen werden.

Das Gestein ist frisch, zum Teil sind oberflachlich rostbraune Verfarbungen auf einzelnen Gesteinskérnungen
sichtbar, die auf Kluftbeldge zurtickzufthren sind. Die Gesteinskdrnungen sind iberwiegend scharfkantig und
haben eine grobraue Oberflache.

B Priifergebnisse

1 KorngroRenverteilung (DIN EN 933-1)
1.1 Baustoffgemisch Frostschutzschicht 0/32 mm — UF; nach den TL SoB-StB
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05 11 KorngréBenverteilung des Baustoffgemisches 0/32 mm und zuléssiger
< 0,063 2,9 =3 Sieblinienbereich fir Frostschutzschichten 0/32-UFs nach den TL SoB-StB. (Als
U = deo/d1o 41 Anforderungen gelten nach den TL SoB-StB nur die aufgefiihrten Zahlenwerte.)
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1.2 Baustoffgemisch Frostschutzschicht 0/45 mm — UF; nach den TL SoB-StB
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0.5 8 KorngréfRenverteilung des Baustoffgemisches 0/45 mm und zuldssiger
< 0,063 2,0 <3 Sieblinienbereich fiir Frostschutzschichten 0/45-UFs nach den TL SoB-StB. (Als
U = dso/d1o 29 Anforderungen gelten nach den TL SoB-StB nur die aufgefiihrten Zahlenwerte.)
2 Feinanteile (DIN EN 933-1)
. erreichte Kategorie Kategorie laut
Korngruppe Anteil < 0,063 mm TL SoB-StB Sortenverzeichnis
[mm] [M.-%] UF UF
FSS 0/32-UFs 29 UFs UFs
FSS 0/45-UFs 2,0 UF3 UFs

3 Uberkornanteil (DIN EN 933-1)

Baustoffgemisch

Durchgang D

Durchgang 1,4 * D

erreichte Kategorie

TL SoB-StB
[mm] [M.-%] [M.-%] oc

FSS 0/32-UFs 95 100 OCso

FSS 0/45-UFs 98 100 OCso
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4 Proctordichte und optimaler Wassergehalt
Baustoff- FSS 0/32—- \
gemisch: UF3 B B |
DIN EN 13286-2:2010 und TP
Gestein, Teil 8.1.1, Gerate
nach Tabelle 1 der TP e
Gestein/ Zeile 2
21
Anteil > 32 mm 5M.-%
Einbaulagen 3 "
Schlage / Lage 22 ]
2 e[
korr. Wasser- kog&g{g%ﬁ?” 2
‘r10 a
gehalt W’ [%] [Mg/m?] £
2,5 2,08 1 4 6 3 10 )
38 209 Wassergehalt (%)
Sattigungslinie
a2 am Prochorkuve Salfigungszant T0
100.0% der Proctordichte: 2113 glen® optin%gler Wassergehalt 59%
6,8 2,11 I Proclordichte 100 % Komdichte: 2750 glem?
97.0% der Proctordichte: 2050 glem? min/max. Wassergehalt: %
8,6 2,10 103.0% der Proctordichte: 2176 glem?
Baustoff- FSS 0/45- \
gemisch: UF;
DIN EN 13286-2:2010 und TP \
Gestein, Teil 8.1.1, Gerate Ll \
nach Tabelle 1 der TP ol
Gestein/ Zeile 2 » \
Anteil >32mm| 16 M-% 2’” \
Einbaulagen 3 AV N
Schlage / Lage 22 E i
korr. Wasser- ko(rjri.cl’trgci)lzgn— 2 \
) 5
gehalt W’ [%] [Mg/m?] : \
2,8 2,10 1 4 6 8 10 1
4.5 2,12 Wassergehalt (%)
Sattigungslinie
5,7 2,13 . @ 4 o
100.0% der Proctordichte: e 2131 glem? optlih%gWSiﬂge}HIIZ 63%
6,9 2,13 I Proctordichte 100 % Komdichte: 2750 glem®
97.0% der Proctordichte: 2067 glem’ min/max. Wassergehalt: --%
8,1 2,12 103.0% der Proctordichte: 2195 gem’
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5 Eigenschaften der Gesteinskdérnungen im Baustoffgemisch
5.1 Kornform (DIN EN 933-4 / Kornformkennzahl)
. . Anforderung nach
Baustoffgemisch gepriifte Kornklassen Komformlf)ennzahl Kategorlg nach TL TL Gestein-StB,
[mm] [M.-%] Gestein-StB Anh. E
FSS 0/32-UFs 4/8, 8/16, 16/32 10 Slis Slso
FSS 0/45-UFs | 4/8, 8/16, 16/32, 32/56 9 Slis Slso
5.2 Widerstand gegen Frostbeanspruchung
Wasseraufnahme als Kriterium fiir die Priifung des Frost-Widerstandes
an Einzelstiicken nach DIN EN 1097-6, Anh. B (Uberkorn FSS 0/45-UFs)
Stk.-Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MW
Masse [g] 344,1 | 264,0 | 336,5 | 300,3 | 347,5 | 272,8 | 285,6 | 348,6 | 326,5 | 348,0 -
Wem [M.-%] | 0,25 | 0,36 | 024 | 0,41 | 0,38 | 0,38 | 0,21 | 0,26 | 0,35 | 0,38 0,3

Die Wasseraufnahme Wen liegt unter 0,5 M.-%. Es wird damit von einer ausreichenden Widerstandsfahigkeit
der Gesteinskérnungen gegen Frostbeanspruchung ausgegangen.

5.3 Rohdichte (DIN EN 1097-6, Anh. A)
Prufkérnung 4/32 aus 0/45-UF3
Prufmasse [g] 3086,4
Verfahren Anh. A 4 / Pyknometermethode
Berechnung A4d.4
pp 2,75 Mg/m3

Cc Bewertung

Das im Steinbruch Kénigsbriick enthommenen und gepriften Baustoffgemische FSS 0/32-UF3 und FSS 0/45-
UFs erflllen die in den TL SoB-StB 04 / Fassung 2007 genannten Anforderungen an Baustoffgemische zur
Herstellung von Frostschutzschichten und Schichten aus frostunempfindlichem Material. Die im Gemisch
enthaltenen Gesteinskérnungen erflllen die Anforderungen der TL Gestein-StB 04 / Fassung 2007, Anhang E.

Fur den Einsatz in Bauvorhaben der s&chsischen Stralenbauverwaltung ist der zugelassene
Verwendungszweck fir das Baustoffgemisch der von der LIST GmbH im Auftrag der s&chsischen
StralRenbauverwaltung erstellten Eignungszuordnung zu entnehmen.

Andreas Otto
Prifstellenleiter



